Résistance a
la corrosion (testASTMB117)

e Gator Bolty]:, 1000 heures
Zincjaune- - - - — - — - — - - 50 heures
Ancrage régulier (zin¢) - - - - - - 40 heures
Métalnu- - - - - - - - - - - - — - - - 2 heures
250 750 1000 )




